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Zuordnung von Abfallschliisseln zu StraBenausbaustoffen (StraBenauf-
bruch) nach der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)

Anlagen: - Unterschiedliche Straflenausbaustoffe (StralRenaufbruch)
- Zuordnung von Abfallschliisseln bei StraBenausbaustoffen (StraBenaufbruch)

Mit den Erlassen vom 25.06.2012 (Az. 36-62810/100/4) und 09.01.2013 (Az. 36-
62810/100/4) habe ich Hinweise zur landeseinheitlichen Zuordnung von Abfallschlisseln
zu Strallenausbaustoffen (StrafRenaufbruch) gegeben. Diese Hinweise werden im vorlie-
genden Erlass zusammengefihrt und ergénzt. Die Erganzung betrifft die Einstufung und
die Einstufungsgrundlagen fir hydraulisch gebundene Tragschichten, die nicht aus pech-
haltigem StraRenaufbruch hergestellt worden sind (hydraulisch gebundener Straltenauf-
bruch in Abgrenzung zu hydraulisch gebundenem pechhaltigen StraRenaufbruch).

Fur die Herstellung des Ober- und Unterbaus von Stra3en und Verkehrsflachen werden
unterschiedliche mineralische Baustoffe in gebundener und ungebundener Form verwen-
det. Beim Umbau, Ausbau und Riickbau sowie bei Reparaturmalinahmen fallen diese
Baustoffe in der Regel als mineralischer Abfall an. Die einzelnen StraRenbaustoffe, die
als StraRenaufbruch anfallen, sind im Hinblick auf deren Entsorgung Abfallschllsseln ent-
sprechend den in diesem Erlass aufgefiihrten Abfallgruppen der AVV (Erlauterungen
siehe Anlage 1) zuzuordnen.
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Hierbei handelt es sich um folgende StrafRenausbaustoffe (Strallenaufbruch):

- Ungebundener StraRenaufbruch aus primaren und sekundéren Baustoffen,
- Natur- und Betonwerksteine,
- sonstige Werksteine,

- hydraulisch gebundener StraRenaufbruch aus primaren und sekundaren
Baustoffen,

- Ausbauasphalt,

- pechhaltiger Straltenaufbruch

- Bodenmaterial und natirliches Gesteinsmaterial.

Diese mineralischen Baustoffe sind, wenn sie als StraRenausbaustoffe (Stralenaufbruch)

bei StraRenbaumalnahmen anfallen, Abfallschliisseln innerhalb der folgenden Abfall-
gruppen der Anlage zur AVV zuzuordnen:

1. Abfallgruppe 17 01 ,Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik"”

Dieser Abfallgruppe sind alle gebundenen und ungebundenen mineralischen Baustoffe
zuzuordnen, die nicht als Schwarzmaterial der Abfallgruppe 17 03, als Bodenmaterial
(einschlieRlich Gemische) der Abfallgruppe 17 05 oder als Ersatzbaustoff aus Industrie-
und Verbrennungsanlagen den urspriinglichen herkunftsbezogenen Abfallschlisseln zu-
geordnet werden (siehe Nrn. 2. bis 4.). Unter diese Abfallgruppe fallen z. B. Betonfahrde-
cken, Betontragschichten, hydraulisch gebundene Tragschichten (ausgenommen es han-
delt sich um hydraulisch gebundenen pechhaltigen Stralenaufbruch), Natursteinpflaster,
Formsteine und Platten aus naturlichen Gesteinen, Formsteine und Platten aus Beton so-
wie Recyclingbaustoffe aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik.

Dieser Abfallgruppe sind auch Betonfahrbahnen, Betontragschichten und hydraulisch ge-
bundene Tragschichten zuzuordnen, die Kontakt mit pechhaltigen Schichten hatten und
getrennt von diesen ausgebaut werden. Ebenso schlief3t dies Recyclingbaustoffe ein, die
unter Verwendung von Asphaltgranulat nach den einschlédgigen technischen Regelwer-
ken des StraRenbaus hergestellt wurden. Fir diese StraRenausbaustoffe gelten die nach-
folgend genannten Kriterien zur Abgrenzung von geféahrlichen und nicht geféahrlichen Ab-
fallen nach der AVV.



Fir die Abgrenzung der Abfallschlissel 17 01 01 ,Beton*, 17 01 02 ,Ziegel*, 17 01 03
Fliesen, Ziegel und Keramik“und 17 01 07 ,Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und
Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen” von dem Abfallschllssel
17 01 06* ,Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Ke-
ramik, die geféhrliche Stoffe enthalten® gelten die Festlegungen fur Bauschutt in meinem
Erlass vom 10.09.2010 (Az. 36-62810/100/4) zur ,Abgrenzung von Bodenmaterial und
Bauschutt mit und ohne schadliche Verunreinigungen nach der Abfallverzeichnis-Verord-
nung (AVV)".

2. Abfallgruppe 17 03 ,Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte”

Dieser Abfallgruppe sind alle mit Bitumen oder mit Kohlenteer (teer-/pechtypische Sub-
stanzen) gebundenen Stralenausbaustoffe zuzuordnen (Schwarzmaterial). Zu dieser Ab-
fallgruppe gehéren auch hydraulisch gebundener pechhaltiger Straenaufbruch (soge-
nanntes pechhaltiges HGT-Material), Teersande sowie Gemische mineralischer Stral3en-
ausbaustoffe mit pechhaltigem Schwarz- oder HGT-Material.

Als Abgrenzungskriterium fiir die zu unterscheidenden Abfallschlissel 17 03 071*
kohlenteerhaltige Bitumengemische“und 17 03 02 ,Bitumengemische mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 03 01 fallen”ist gemal meinem Erlass vom 07.07.2010

(Az. 36-62813/16/1) zur ,Entsorgung von pechhaltigem Stralenaufbruch® ein Gehalt an
polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) von > 25 mg/kg heranzuziehen.

Abweichend davon ist StraRenaufbruch, der im Einzelfall einen Asbestgehalt von mehr
als 0,1 Masse-% aufweist (lungengéangige Fasern nach Definition der WHO), dem Abfall-
schlussel 17 06 05* ,asbesthaltige Baustoffe“ zuzuordnen.

3. Abfallgruppe 17 05 ,Boden (einschlie8lich Aushub von verunreinigten Standorten),
Steine und Baggerqut”

Dieser Abfallgruppe sind natirliches Bodenmaterial, natiirliches Gesteinsmaterial, mit
hydraulischen Bindemitteln verfestigtes Boden- oder Gesteinsmaterial (aus Bodenverbes-
serung sowie Bodenverfestigung des Untergrunds, des Unterbaus und des Oberbaus)
und Gemische unterschiedlicher mineralischer Abfélle (z. B. Aschen, Schlacken) zuzu-



ordnen. Dies schlielt entsprechende Abfélle aus dem Unterbau von Fahrwegen und Bo-
denmaterial mit einem Anteil von mineralischen Fremdbestandteilen grofier als 10 %
(auch mit einem Anteil groRer als 50 %) ausdrucklich ein.

Fur die Abgrenzung der einschlagigen Abfallschlissel 17 05 03* ,Boden und Steine, die
geféhriiche Stoffe enthalten”und 17 05 04 ,Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
die unter 17 05 03 fallen“ gelten die Festlegungen in meinem Erlass vom 10.09.2010 (Az.
36-62810/100/4) zur ,Abgrenzung von Bodenmaterial und Bauschutt mit und ohne schad-
liche Verunreinigungen nach der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)".

Fur die ,Einstufung von Gleisschotter und von Bodenaushub mit Belastungen von bahn-
typischen Herbiziden nach der Abfallverzeichnis-Verordnung® gilt mein Erlass vom
13.08.2015 (Az. 36-62800/050-0001). Sofern im Bodenaushub mit sprengstofftypischen
Verbindungen zu rechnen ist, sind einschlagige Vorschriften heranzuziehen.

4. Sonstige Abfallgruppen (betrifft sortenrein ausgebaute Ersatzbaustoffe, die ursprung-
lich aus Industrie- oder Verbrennungsanlagen stammen)

Das Kapitel 17 der AVV ,Bau- und Abbruchabfélle (einschlief3lich Aushub von verunrei-
nigten Standorten)“ enthélt keinen Abfallschlissel fir zuriickgebaute Ersatzbaustoffe, die
urspriinglich in industriellen Prozessen (z. B. Schlacken aus der Metallerzeugung), in
Kraftwerken (z. B. Kraftwerksaschen) und in Verbrennungsanlagen (z. B. HMV-Asche)

angefallen sind.

Da sich die Eigenschaften dieser Abfalle wahrend ihrer Nutzung im technischen Bauwerk
nicht verandern, kann diesen abweichend von der Regelzuordnung zum Kapitel 17 der
Anlage zur AVV der urspriingliche herkunftsbezogene AbfallschlUssel (z. B. 10 02 02 ,.un-
bearbeitete Schlacke“) zugeordnet werden, wenn die folgenden Randbedingungen einge-
halten werden: '

- Die Abfalle werden sortenrein und lagenweise getrennt ausgebaut,

- die Abfille werden ohne Vermischung mit anderen Abféllen getrennt entsorgt und

- die Abfille weisen keine Schadstoffbelastungen oberhalb der jeweiligen Zuordnungs-
kriterien fur eine heute zuldssige Verwertung in technischen Bauwerken auf.

Dies gilt entsprechend fir Werksteine (z. B. Schlackensteine), die urspriinglich aus ver-
gleichbaren industriellen Prozessen stammen.



Eine tabellarische Ubersicht der vorstehenden Hinweise habe ich als Anlage 2 beigefugt.

Ich bitte Sie, im Rahmen der Genehmigung und der Uberwachung auf die Beachtung der
vorstehenden Zuordnungshinweise hinzuwirken.

Die Erlasse vom 25.06.2012 (Az. 36-62810/100/4) und 09.01.2013 (Az. 36-62810/100/4)
hebe ich hiermit auf.

Im Auftrage

Wty

Weyer



- Anlage 1 -

Unterschiedliche StraRenausbaustoffe (StraBenaufbruch) zur Entsorgung

1. Ungebundener StraRenaufbruch aus primaren und sekundaren Baustoffen
Ungebundener StrafRenaufbruch ist ein aus Oberbauschichten ohne Binde-
mittel (DIN 18315) stammendes Gemisch aus natirlichen Mineralstoffen oder
aus mineralischen Abféllen (Ersatzbaustoffen).

2. Natur- und Betonwerksteine
Dieses sind z. B. Pflaster, Formsteine und Platten aus Natursteinen oder
sonstigen unbelasteten nattirlichen mineralischen Zuschlagen.

3. Sonstige Werksteine
Dieses sind Werksteine, die aus einem mineralischen Abfall oder unter Ver-
wendung mineralischer Abfalle hergestellt werden, z. B. Schlackensteine.

4. Hydraulisch gebundener StralRenaufbruch aus priméren und sekundaren Bau-

stoffen

Hydraulisch gebundener Straenaufbruch ist aus Oberbauschichten mit
hydraulischen Bindemitteln (DIN 18316) durch Aufbrechen kleinstlckig oder in
Schollen gewonnenes mineralisches Material, z. B. aus Betondecken, Beton-
tragschichten oder hydraulisch gebundenen Tragschichten. Pechhaltiges
HGT-Material, Ausbaustoffe aus Bodenverbesserung und Bodenverfestigung
des Untergrundes und Unterbaus fallen nicht unter diese Art des Straftenauf-
bruchs (siehe Nrn. 6 und 7).

5. Ausbauasphalt
Ausbauasphalt ist durch lagenweises Frasen oder durch Aufbrechen einer
Schicht oder eines Schichtenpaketes in Schollen gewonnener Asphalt. As-
phalt ist ein natlrlich vorkommendes oder technisch hergestelltes Gemisch
aus Bitumen oder bitumenhaltigen Bindemitteln und Mineralstoffen sowie ge-
gebenenfalls weiteren Zuschlagen und Zusatzen.

6. Pechhaltiger StraRenaufbruch
Pechhaltiger StraRenaufbruch ist durch lagenweises Frasen oder durch Auf-
brechen einer Schicht oder eines Schichtenpaketes in Schollen gewonnenes
Material, das im Bindemittel teer-/pechtypische Substanzen oder kohlestam-
mige Ole enthalt. Hierunter fallen auch pechhaltiges HGT-Material von hydrau-
lisch gebundenen Tragschichten, die unter Verwendung von pechhaltigem
StraRenaufbruch hergestellt wurden, sowie Teersande.




Teer-/pechtypische Substanzen und kohlestammige Ole enthaltende Binde-
mittel sind Zubereitungen aus Straflenpechen, Steinkohlenteeren, Steinkoh-
lenteerpechen, Steinkohlenteerdlen oder Braunkohlenteerdlen.
Stoffgemische (z. B. Gemische aus Beton und pechhaltigem HGT-Material)
mit Beimengungen teer-/pechtypischer Substanzen sind wie pechhaltiger
StraRenaufbruch einzustufen.

. Bodenmaterial und naturliches Gesteinsmaterial

Hierunter fallen Bodenmaterial mit und ohne mineralische Fremdbestandteile,
natlrliches Gesteinsmaterial, das insbesondere in Tragschichten eingesetzt
wird, sowie entsprechende Gemische. Hierzu gehort auch Boden- und Ge-
steinsmaterial, das z. B. zur Erhohung der Tragfahigkeit mit hydraulischen
Bindemitteln (z. B. Kalk) verfestigt worden ist (Bodenverbesserung sowie Bo-
denverfestigung des Untergrunds, des Unterbaus und des Oberbaus).




- Anlage 2 -

Zuordnung von Abfallschliisseln bei Straflenausbaustoffen (Straflenaufbruch) nach der AVV

Abfallschliissel

Abfallbezeichnung nach
der Abfallverzeichnis-
Verordnung (AVYV)

Unterschiedliche
Straflenausbaustoffe
(Straflenaufbruch)

Abgrenzung

Hinweise

Abfallgruppe 17 01 ,,Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik*
Gebundene und ungebundene mineralische Baustoffe aus Deck-, Binder- und Tragschichten sowie aus anderen Bereichen des Straflenbaus

17 01 01 Beton

170102 Ziegel

17 01 01 Fliesen, Ziegel und Keramik

17 01 06* Gemische aus oder getrennte
Fraktionen von Beton, Ziegeln,
Fliesen und Keramik, die
gefahrliche Stoffe enthalten.

170107 Gemische aus Beton, Ziegeln,

Fliesen und Keramik mit
Ausnahme derjenigen, die unter
17 01 06 fallen.

Betonfahrdecken,
Betondeckenaufbruch
einschlieBlich
Betontragschichten und
hydraulisch gebundene
Tragschichten (ohne
pechhaltiges HGT-Material),
Natursteinpflaster, Formsteine
und Platten aus natiirlichen
Gesteinen, Formsteine und
Platten aus Beton,
Recyclingbaustoffe aus Beton,
Ziegeln, Fliesen und Keramik.

Erlass vom 10.09.2010

(Az. 36-62810/100/4) zur
»~Abgrenzung von Bodenmaterial
und Bauschutt mit und ohne
schiddliche Verunreinigungen
nach der Abfallverzeichnis-
Verordnung (AVV)*

Dieser Abfallgruppe sind alle
gebundenen und ungebundenen
mineralischen Baustoffe
zuzuordnen, die nicht

- als Schwarzmaterial der
Abfallgruppe 17 03,

- als Bodenmaterial
(einschliefllich Gemische)
der Abfallgruppe 17 05 oder

- als Ersatzbaustoff aus
Industrie- und
Verbrennungsanlagen den
urspriinglichen
herkunftsbezogenen
Abfallschliisseln

zugerechnet werden.




Abfallschliissel

Abfallbezeichnung nach
der Abfallverzeichnis-
Verordnung (AVYV)

Unterschiedliche
Straflenausbaustoffe
(StraBlenaufbruch)

Abgrenzung

Hinweise

Abfallgruppe 17 03 ,,Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte*
Mit Bitumen oder teer-/pechtypischen Substanzen (Steinkohlenteer) gebundene Straflenausbaustoffe aus Deck-, Binder- und Tragschichten (Schwarzmaterial)

1703 01%* Kohlenteerhaltige
Bitumengemische
17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme

derjenigen, die unter 17 03 01
fallen

Ausbauasphalt, pechhaltiger
Straflenaufbruch einschlieBllich
pechhaltigem HGT-Material,
Teersande sowie Gemische
mineralischer Straflenausbau--
stoffe mit pechhaltigem
Schwarz- oder HGT-Material

Gehalt an polycyclischen
aromatischen Kohlenwasser-
stoffen (PAK) von > 25 mg/kg
gemdl Erlass vom 07.07.2010
(Az. 36-62813/16/1) zur
»Entsorgung von pechhaltigem
Straenaufbruch®.

Strallenaufbruch, der im
Einzelfall einen Asbestgehalt
von mehr als 0,1 Masse-%
aufweist (lungengéngige Fasern
nach Definition der WHO), 1st
dem Abfallschliissel

17 06 05* _,asbesthaltige
Baustoffe* zuzuordnen.

Abfallgruppe 17 05 ,,Boden (einschliefllich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine und Baggergut*

Ungebundene Baustoffe aus Trag- und Frostschutzschichten sowie aus dem Unterbau und dem Untergrund

17 05 03* Boden und Steine, die
gefahrliche Stoffe enthalten
17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme

derjenigen, die unter 17 05 03
fallen

Natiirliches Bodenmaterial
natiirliches Gesteinsmaterial
sowie entsprechende Gemische,
Gemische unterschiedlicher
mineralischer Abfille (z. B.
Aschen, Schlacken), auch
Bodenmaterial mit grofler 50 %
Fremdbestandteilen sowie mit
hydraulischen Bindemitteln
verfestigtes Boden- und Ge-
steinsmaterial (aus Bodenver-
besserung sowie Bodenverfesti-
gung des Untergrunds, des
Unterbaus und des Oberbaus)

Erlass vom 10.09.2010

(Az. 36-62810/100/4) zur
~Abgrenzung von Bodenmaterial
und Bauschutt mit und ohne
schiddliche Verunreinigungen
nach der Abfallverzeichnis-
Verordnung (AVV)*

Abweichende Zuordnung fiir
Ersatzbaustoffe aus Industrie-
und Verbrennungsanlagen nur
bei sortenreinem Ausbau (siehe
unten).




Abfallschliissel

Abfallbezeichnung nach
der Abfallverzeichnis-
Verordnung (AVYV)

Unterschiedliche
Strallenausbaustoffe
(Strallenaufbruch)

Abgrenzung

Hinweise

Ersatzbaustoffe aus Industrie- und Verbrennungsanlagen
Sortenrein ausgebaute ungebundene Ersatzbaustoffe (urspriingliche Herkunft: Industrieanlagen, Kraftwerke, Verbrennungsanlagen) aus Trag- und Frostschutzschichten sowie

aus dem Unterbau

Urspriinglich herkunftsbezogene
Abfallschliissel, z. B.: '

1001 01

1002 02

190112

Dem urspriinglich
herkunftsbezogenen
Abfallschliissel entsprechend:

Rost- und Kesselasche,
Schlacken und Kesselstaub mit
Ausnahme von Kesselstaub, der
unter 10 01 04 f3llt,

unbearbeitete Schlacke,

Rost- und Kesselaschen sowie
Schlacken mit Ausnahme
derjenigen, die unter 19 01 11
fallen.

Sortenrein und lagenweise
getrennt ausgebaute
Ersatzbaustoffe aus Industrie-
und Verbrennungsanlagen, ohne
Vermischung mit anderen
Abfillen (z. B. Schlacken aus
der Metallerzeugung,
Kraftwerksasche, Asche aus
Verbrennungsanlagen).
Darunter fallen auch
entsprechende ausgebaute
Werksteine (z. B. Schlacken-
steine).

Das Kapitel 17 ,,Bau- und
Abbruchabfille” der AVV
enthilt keinen Abfallschliissel,
der die urspriingliche Herkunft
und die daraus resultierenden
spezifischen Eigenschaften von
Ersatzbaustoffen beriicksichtigt,
die in industriellen Prozessen , in
Kraftwerken und in
Verbrennungsanlagen entstanden
sind, und deren Eigenschaften
sich wihrend ihrer Nutzung im
technischen Bauwerk nicht
verdndern.




